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GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEI DANNEGGIAMENTI
DEL PNEUMATICO

Usura con shavature laterali

Manifestazione : Usura crescente da un bordo all'altro del battistrada con presenza di
sbavature sugli spigoli longitudinali (spigolo di uscita rispetto allo slittamento).

Segnali complementari eventuali : Usura simmetrica sull'altro pneumatico dello stesso
asse.

Cause possibili: Problema di parallelismo (convergenza, divergenza) sull'asse
interessato.

Conseguenze : Usura rapida.

Raccomandazioni : Regolare la geometria del veicolo. Smontare il pneumatico se si sono
raggiunti i limiti di usura consentiti e procedere alla sua sostituzione.
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